Protokol 0 zkoudce &= &\

L 1064

Puncovni urad
Oddéleni zkuSebnich laboratofi
Kozi 4, Praha 1, 11000

ZkuSebni laboratof ¢. 1064 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

soLeTa P25039422 ¢isio proTokoly 1816
POLOZKA 7 OZNACENI vZORKU vzorek €. 7
pRuaTo 19.11.2025 vysTaveno 04,12.2025
Laboratorni ¢innosti byly provedeny od 04.12.2025 do 04.12.2025

PREDKLADATEL

Z11181 - Manumi Crafts s.r.o.
Trebohosticka 564/9

100 00 Praha 10

Cesko

'vm.enxv ” ‘

KoV OBSAH KOVU JEDNOTKA METODA**
Stfibro (Ag) 927 %o ZAM 2.1 -A

l HMOTNOSTI *

HMOQTNOST PRED / PO Zkousce 236g/ 2,17 g

B
.

.

1
-
\..
%

. -

.
\”
vl
A

:

:

A\

i

:

!

. t -
i
§
|'_.‘
!
g
-

.

<

PR - b Bderh
S A NALNA . et
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sCHVALIL Benesova lrena PODPIS
vedouci oddéleni zkusebnich laboratori S
Praha a akreditované zkusebni laboratore
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Nejistoty vysledkd jsou k dispozici na poZadani.
Protokol maZe byt reprodukovéan pouze jako celek a tyka se jen zkou3eného originalniho vzorku poskytnutého

zakaznikem.
Analyza byla provedena v laboratofi na uvedené adrese.

**Oznaceni metody:
A zavazna metoda v rozsahu akreditace
N zavazna metoda mimo rozsah akreditace
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